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Bei niedrigen pH-Werten lost sich Eisen verhaltnismafig rasch
auf. Hohe pH-Werte bringen den Prozess zum Stillstand.

Korrosionsschutz fur Heizungen

Der pH-Wert entscheidet m Hersteller von Heizanlagen, die Aluminium und Aluminium-
legierungen einsetzen, verlangen in der Regel die Fillung mit vollentsalztem Wasser.

Dies dient nicht nur zum Schutz vor Belagen, sondern viel mehr dem Korrosionsschutz.
Allerdings muss auch der pH-Wert stimmen. - Dr. Dietmar Ende

F[jr ein Metall in seiner wassrigen Umge-
bung gibt es drei mogliche Zustande.
Erstens: Das Metall (z.B. Eisen) verhdlt sich
aktiv und geht in Loésung, wie man das von
der Rostwasserbildung her kennt. Zweitens:
Auf dem Metall bildet sich eine Deckschicht
aus, die dicht und fest haftend die Oberflache
verschlieRt. Dabei geht nur sehr wenig Metall
ins Wasser (Uber, der Korrosionsprozess
kommt praktisch zum Stillstand. Erreicht wird
das bei Eisen nur bei entsprechend hohen
pH-Werten. Im dritten Fall verhalt sich das
Metall in seiner wassrigen Umgebung im-
mun, es korrodiert nicht. Moglich wird dies
durch Anlegen einer negativen (Schutz-)
Spannung, wie man das vom kathodischen
Boilerschutz z.B. auch mithilfe von Magne-
siumopferelektroden her kennt.

Entsalzung bremst die
Sauerstoff- und Lochkorrosion
Fehlen die gelosten Salze im Wasser, so ist
dessen Leitfahigkeit gering und - &hnlich
einem Vorwiderstand in einem elektrischen
Stromkreis — die niedrige Wasserleitfahigkeit
behindert die mogliche Sauerstoffkorrosion
am Werkstoff deutlich. Die Bildung von Kor-

rosionsprodukten wie z. B. Magnetit geht auf
ein Minimum zuriick. Ubrigens bilden sich
aus 10001 sauerstoffgesattigtem Fillwasser
zunachst nur 36g Magnetit (ein Essloffel
Fe,0,). Echte Schlammprobleme haben also
ihre Ursache im standigen Zutritt von Sauer-
stoff, z. B. durch diffusionsoffene Fulboden-
heizungsrohre, defekte Ausdehnungsgefdlle
oder auch haufiges Nachspeisen von Ergén-
zungswasser.

Die VDI 2035/2 begrenzt hier zu Recht fiir
den sogenannten salzarmen Betrieb die Leit-
fahigkeit auf 100pS/cm fiir das Umlaufwas-
ser. Da die Leitfahigkeit ein Summenparame-
ter fur die im Wasser gelosten Salze ist, wer-
den korrosionschemisch schadliche Stoffe
wie Chlorid und Sulfat mit erfasst. Beim loch-
korrosiven Chlorid beispielsweise gelten 30
bis 50mg/l im Umlaufwasser als bedenklich
(EN 14868, ONORM H5195), da die Wahr-
scheinlichkeit fiir Lochkorrosion im HeilRwas-
ser fiir bestimmte Edelstahle dann bereits
merklich ansteigt.

Auch Nitrate im Umlaufwasser beginsti-
gen — Uber eine chemische Reaktion zu
Ammonium - die Spannungsriss-Korrosion
an Messingteilen. Grundsétzlich gilt daher:

Sind die Neutralsalze weitgehend aus dem
Fillwasser entfernt, treten bestimmte Korro-
sionsarten erst gar nicht auf. Auch die mikro-
biologische Aktivitat ist regelrecht auf Diat
gesetzt. Bei einer klassischen Enthértung
des Heizwassers wird dieser Vorteil aufge-
geben.

Selbstalkalisierung kann fir
Aluminium gefahrlich werden
Aluminium wird zunehmend in der Konstruk-
tion von Warmeerzeugern eingesetzt. Grund
dafir ist unter anderem seine hervorragende
Warmeleitfahigkeit und die Moglichkeit,
komplexe Formen durch Gusstechnik zu rea-
lisieren. Wahrend andere Metalle eher hohe
pH-Werte im Heizwasser zur Ausbildung
einer schiitzenden Deckschicht benétigen,
sind bei Aluminium pH-Werte tiber 8,5 schad-
lich. Die sogenannte Selbstalkalisierung des
Heizungswassers tritt nennenswert nur bei
enthdrteten Wassern auf. Bei unbehandelten
Trinkwassern ist sie minimal, bei VE-Wasser so
gut wie nicht vorhanden.

Das (bliche Enthartungsverfahren fihrt
im kalten Zustand noch zu keiner nennens-
werten Veranderung des pH-Werts. Erst beim
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Die drei moglichen Zustande fiir ein Metall in wassriger
Umgebung: aktive Metallauflosung, passives Verhalten
infolge schiitzender Deckschichten sowie Immunitat.

Erwdrmen des Wassers wandelt sich das vor-
her im Enthartungsprozess erzeugte Natri-
umhydrogenkarbonat (Natron) in Natrium-
karbonat (Soda) um, eine Substanz, die man
von Waschlaugen her kennt. Dabei werden in
der Praxis pH-Werte bis 9,5 erreicht, die ein
Bauteil innerhalb eines Jahres zerstoren kon-
nen. Diese Art der Heizwasseraufbereitung
wird daher von den Kesselherstellern, die Alu-
minium einsetzen, untersagt. In der Praxis
zeigt sich ein zu hoher pH-Wert fiir diesen
Werkstoff in der Bildung von Wasserstoffgas.
Im System, z.B. an Heizkorpern, wird haufi-
ges Entliiften notwendig. Da fir die Basen-
korrosion des Aluminiums kein Sauerstoff
notwendig ist, konnen auch korrosionstech-
nisch geschlossene Anlagen grundsitzlich
davon betroffen sein.

Die umweltfreundlichste und sicherste
Methode zum Schutz gegen Basenkorrosion
ist auch hier der Einsatz von vollentsalztem
Wasser, aus welchem die sodabildenden
lonen weitgehend entfernt sind. Hohe pH-
Werte sind bei anderen Metallen jedoch
durchaus erwiinscht, da sich diese dann im
Korrosionssystem passiv verhalten. Daher
auch die Forderung in den Richtlinien VDI
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von 200mg/l bei leicht saurem (6,0) und alkalischem (9,5) pH-Wert.
Niedrige pH-Werte beschleunigen die Korrosion, was am rostigen

Wasser erkennbar ist.

passiv

2035, SWKI BT 102 und ONORM H5195-1
nach einem pH-Wert des Heizungswassers im
Bereich von 8,2 bis 10,0.

Versauerung von Heizungswasser
durch Sauerstoffkorrosion

Das Gegenteil der Selbstalkalisierung ist die
Versauerung von Heizungswassern. Haupt-
prozess ist die Sauerstoffkorrosion, da so gut
wie keine Anlage in der Praxis als korrosions-
technisch geschlossen gilt. Kommt Eisen mit

Fehlen geloste Salze, so ist die Leit-
fahigkeit gering und behindert maogliche
Sauerstoffkorrosion bereits deutlich.

Sauerstoff im wassrigen System zur Reaktion,
wird Sdure freigesetzt (fiir chemisch Interes-
sierte: durch Hydrolyse des Eisen-lIll-lons), die
den pH-Wert leicht auf Werte um 6 absenkt.
Bei diffusionsoffenen Anlagen wird gelegent-
lich sogar die Selbstalkalisierung enthérteter
Wiasser (iberkompensiert, daher zeigen oft
auch Altanlagen, die nur enthértet wurden,
niedrige pH-Werte.

pH-Wert (potentia Hydrogenii)

Der Sauregrad wird durch den dimensionslosen pH-Wert ange-
geben und ist ein Mal fiir die Konzentration an Wasserstoff-
ionen (H+). Die Skala reicht im Wasser von 0 bis 14. Eine neutra-
le Flissigkeit hat den Wert sieben, liegt der pH-Wert dartiber, ist
die Losung basisch, darunter ist sie sauer. Da es sich um eine
logarithmische Skala handelt, steigt die Sdurekonzentration je
ganzzahliger Stufe um Faktor zehn an. Das heil’t, bei einem pH-
Wert von 6,5 im Heizwasser ist der Sauregehalt hundertmal gro-
Rer als bei einem pH-Wert von 8,5.

E Schwarzstahl nach 18 Stunden in Wasser mit einem Chloridgehalt

Passend hierzu, wenn es um die Frage des
pH-Werts im Heizungswasser geht, ist auch
die Aussage von Siemens Building Technolo-
gies in Bezug auf Regelventile (verdffentlicht
im Osterreichischen Installateur 7-8/2007):
,Samtliche Analysen von Problemanlagen
der letzten zehn Jahre zeigen einen zu niedri-
gen pH-Wert.” Ein anderes wasserchemi-
sches Beispiel dafiir ist die starke Versauerung
von Seen in ehemaligen Braunkohletagebau-
Gebieten durch die Oxidation von eisenhalti-
gem Grundwasser. Hier
werden sogar pH-Werte
kleiner 4 erreicht.

Kontraproduktiv in die-
sem Zusammenhang ist die
weitverbreitete ~ Behaup-
tung, dass sich auch bei VE-
Wasser der pH-Wert von selbst alkalisch ein-
stellen soll. Tatsache ist, dass VE-Wasser keine
Salze mehr enthalt, die dieses bewerkstelli-
gen konnen. Zunéachst liefern die meisten
Produkte zur Wasserbehandlung hier leicht
saures Wasser, welches beim Ausgasen von
Kohlensaure in den neutralen Bereich kommt,
aber immer noch nicht — wie gefordert - al-
kalisch ist.
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Eisen
passiv

pH 9-13

pH-Bereiche aktiver
und passiver Korro-
sion fiir Eisen, Kup-
fer und Aluminium.
Edelstahl verhalt sich
lber den gesamten
Bereich korrosions-
stabil. Die roten Linien
begrenzen den nach
dem Stand der Technik
einzuhaltenden pH-
Bereich fiir Heizungs-
wasser.
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Schnittbild der patentierten Fiillpatrone Permasoft, einer
Mischbettpatrone mit alkalisierender Harzmischung,
Feinfilter und pH-Stabilisator am Patronenausgang.

Die pH-Stabilisierung bleibt
notwendige Mafinahme

Um den Schwankungen des pH-Werts vorzu-
beugen, muss das System etwas gepuffert
werden, d.h., die Fillwasserzusammenset-
zung muss es ermdglichen, sowohl eine Alka-
lisierung des Wassers beim Erwdrmen in der
Anlage als auch eine Versauerung durch Kor-

Samtliche Analysen von Problem-
anlagen der letzten zehn Jahre zeigen
einen zu niedrigen pH-Wert.

rosionsprozesse auszugleichen. Ein chemisch
leeres Wasser kann dies nicht, es muss aber
auch nur in eine Richtung, und zwar gegen
Versauerung, stabilisiert werden.

Ein optimales Umlaufwasser ist salzarm
und leicht alkalisch gepuffert. Enthartete
Wasser puffern zwar, alkalisieren aber meist
zu stark fir Aluminium und enthalten loch-
korrosive Salze in unterschiedlicher Konzent-
ration. Entsalzte Wasser wiederum sind kaum
alkalisch und haben keine Pufferkapazitat.

Als Ausweg aus diesem Dilemma kann das
entsalzte Wasser entweder mit Rohwasser
verschnitten werden oder es wird ein Puffer-
system hinzugefiigt. Wird mit Rohwasser ge-
mischt, so missen natirlich die Grenzwerte
im Umlaufwasser flir pH-Wert, Gesamtharte,
Leitfahigkeit und beispielsweise Chlorid vom
Installateur mit berticksichtigt werden. Einfa-
cher und praxisgerechter sind
hier Fillpatronen, die neben
einer leicht alkalischen Harzmi-
schung auch einen pH-Stabilisa-
tor mit einspdilen, der auch fir
Aluminium im Heizsystem ge-
eignet ist. Ein Beispiel ist hier die Permasoft-
Serie von Perma-Trade Wassertechnik.

Praktische Mafinahmen

gegen die Versauerung

Der pH-Wert im Umlaufwasser von Heizanla-
gen spielt eine tragende Rolle, da er dartiber
entscheidet, ob die darin enthaltenen Metal-
le zur Korrosion neigen. Von den Richtlinien
her wird daftir ein alkalisches, von den meis-
ten Herstellern aber auch salzarmes Wasser
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Fiillpatronen Permasoft 5000 und 18000.
Die Zahlenwerte stehen fiir die Kapazitat
bei der Wasserbehandlung in Liter.

vorgegeben. Mischbettpatronen mit einem
Uberschuss an basischem Harz sind hierzu
prinzipiell geeignet. Allerdings zeigt dieses
nahezu mineralfreie Wasser keine Stabilitat
gegen pH-Wertverschiebungen nach unten,
wie sie durch Sauerstoffkorrosion auftritt. Da-
her empfehlen sich zur Erstbefiillung Misch-
bettpatronen, die zusatzlich einen umwelt-
freundlichen, anorganischen pH-Stabilisator
mit einspilen und die Leitféahigkeit trotzdem
niedrig halten. Die jahrliche Nachkontrolle,
wie von der Richtlinie empfohlen, ist sinnvoll.

; Dr. Dietmar Ende |
; ist Entwicklungs- ;
| leiter der Perma- :
i Trade Wassertechnik :
E GmbH in 71229 :
! Leonberg, Telefon (0 71 52) 9 39 19-0, |
! ende@perma-trade.de, www.perma-
E trade.de ;
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